Einbauhinweise BAUSYSTEME

Doppel-T Verbundpflaster

Gerade bei der Flachenbefestigung von Nutzflichen mit erhohter
Verkehrsbeanspruchung kommt dem Unterbau eine besondere Rolle
in Punkto Standfestigkeit und Haltbarkeit zu. Fir die dauerhafte
Stabilitét einer Flache missen Untergrund und Tragschicht absolut
setzungsfrei ausgefiihrt werden. Somit sollte schon beim Unterbau auf
eine korrekte Planung und Durchfiihrung geachtet werden.

Speziell Verbundpflaster ermdglichen durch ihre Verzahnung eine
besonders verschiebesichere Flachengestaltung.

min. 2% Flachengefalle (2 cm Hohenunterschied auf 11fdm)

Pflasterbelag
= Steinstéarke

Bettungschicht

aus Sand oder Splitt
Hohe min 3-4 cm

(+1 cm vor dem Abriitteln)

Randbegrenzung

Tragschicht
Schotter-Kies-Gemisch
Hoéhe min. 25 cm
(lagenweise verdichtet)

Gesamthohe Aushub
(empfohlen frostfreie Tiefe)

Unser Pflaster in 8 cm Stérke sind nicht fiir die gewerbliche Nutzung mit
Dauerbelastung durch Schwerlastverkehr geeignet. In diesem Fall ist : ¥
eine hohere Steinstarke erforderlich. Untergrund/Planum (erdichet mit Gefailo)

Vorbereitung

Wichtig ist ein standfester Untergrund, daher missen zundchst die nicht trag- und drainageféhigen Bodenschichten wie Lehm oder Mutterboden
ausgehoben. Dieses sog. Planum, das mindestens 35-40 cm unter der spateren Pflasteroberkante liegen muf3, wird mit einem Ruttler verdichtet. Danach folgt
eine mindestens 25 cm dicken Trag- bzw. Filterschicht, hierzu eignet sicham besten frostsicheres, kornabgestuftes Material wie Kies oder Schotter (Korngroe:
0/32 oder 0/45). Das Material wird lagenweise (in Schichtdicken von etwa 10 cm) eingebracht und mit einem Ruttler verdichtet. Planum und Tragschichten
bereits mit einem Mindestgefalle von 2 bis 2,5 % anlegen, damit der Wasserablauf gewahrleistet ist. Bei Zufahrten und Terrassen flihrt das Gefélle natirlich
vom Haus weg bzw. zu einer Entwasserung. Pflaster-u. Plattenflache sollten zu allen Seiten (z. B. mit Randsteinen) eingefal3t werden, um das Verschieben oder
sog. Abwandern der Steine bei der spateren Nutzung zu verhindern. Ist die Flachengroe wahlbar, beachten Sie beim Setzen der Randbegrenzung die
Verlege- oder Rastermal3e des Pflasterbelages, dadurch 1Bt sich der Aufwand flr spatere Zuschnittarbeiten reduzieren.

Pflasterbett:

Es besteht im Regelfall aus Sand oder einem Brechsand-Splitt-Gemisch in der Kérnung 0/5 und dient zur vollflachigen
Auflage und zum Ausgleich von Hhentoleranzen. Die Starke des Pflasterbetts sollte im losen Zustand zwischen 4 und 5
cm betragen. Diese Schicht bleibt zunachst unverdichtet und muf3 ca. T cm héher angelegt werden. Durch das spétere
Abrdtteln, zusammen mit den verlegten und verfugten Steinen, reduziert sich die Aufbauhohe entsprechend wieder.
Entscheidend ist, da der Sand/Splitt gleichmafig abgezogen wird. Daflir gut geeignet: eine Richtlatte, die tiber zwei
Kantholzerals Schienen gefiihrt wird.

Und so wird Pflaster verlegt

Das Pflasterbett darf nach dem Abziehen nicht mehr betreten werden, auch nicht zum Verlegen der Steine. Also am besten vom
Rand aus uber die verlegte Flache nach vorn arbeiten. Hilfreich ist eine Schnur oder eine Richtlatte, womit der fluchtgerechte
Verlauf der Reihen kontrolliert werden kann. Verlegen Sie Pflaster immer mit einem Fugenabstand von min. 3-5 mm. Halb- bzw.
Randsteine sollten mit den Normalsteinen reihenweise verlegt werden, nicht erstim Nachgang! Bitte achten Sie bei der Verlegung
auf die Einhaltung der jeweiligen Verlegemuster. Ein moglichst homogenes Flachenbild erzielt man, indem die Steine beim
Verlegen auch vertikal durch die verschiedenen Lagen hindurch (nicht lagenweise!) und wenn maglich aus verschiedenen
Paletten gleichzeitig entnimmt. Bei Betonsteinpflastern kdnnen geringfligige chargenbedingte Farbschwankungen vorkommen
(siehe allgemeine Hinweise) die sich jedoch bei der gemischten Verlegung gleichmdBig verteilen und daher weniger in
Erscheinungtreten. Leichte Farbnuancen gleichen sich im Laufe der Zeit noch durch Nutzung und Bewitterung an.

Die Kunstder Fuge

Beim Verlegen von Betonpflastersteinen ist grundsatzlich ein Fugenabstand von ca. 3-5 mm einzuhalten. Niemals, knirsch” oder,press” an die angeformten
Abstandshalter verlegen, diese dienen lediglich als Transportschutz und geben nicht die endgiiltige Fugenbreite vor. In die Fugen des fertig verlegten
Pflasters wird vor dem Abriitteln trockener, gewaschener Sand sauber eingefegt und danach der Flachenaufbau mit einer geeigneten Riittelplatte verdichtet.
Nach dem Verdichten die Flache nochmals mit Wasser und Sand einschlammen, bis die Fugen vollstandig verfiillt sind. Pflasterflachen dirfen erst nach dem
vollstandigen Verfugen undVerdichten genutzt und befahren werden! Treten nach dem Verfugen Wasserrander oder Verfarbungen auf, so hangt dies mitdem
verwendeten Fugenmaterial zusammen. Hierzu sollte nur geeignetes (nicht farbabgebendes) Material, z. B. gewaschener Fugensand oder -splitt eingesetzt
werden. Wasserrander sollten nach dem endgliltigen Austrocknen verschwinden. Ungebundenes Fugenmaterial eignet sich ideal zur Aufnahme der
auftretenden Krafte und zur Weiterleitung an die benachbarten Elemente. Grundsétzlich empfehlen wir fiir unsere Produkte eine ungebundene Verfugung,
da Fugen den elastischer Teil einer Pflasterflache bilden und einwirkende Krafte oder Temperaturschwankungen dauerhaft aufnehmen und ausgleichen
kénnen.

Daruber hinaus besteht die Moglichkeit, mit einer handelstiblichen sog. ,festen Fuge” zu arbeiten. Bei der Verwendung dieses aushartenden Materials gilt es
allerdings einige wichtige Kriterien zu beachten:Verwenden Sie fiir Pflaster ausschlief3lich kunstharzgebunden Fugenmortel oder Fugenfiiller mit naturlichen
Bindemitteln. Bitte verwenden Sie keine zementgebundene Fugenfiiller, diese kdnnen einen hartndckigen Zementschleier auf der Oberflache hinterlassen.
Achten Sie auf eine, entsprechend den Vorgaben des Fugenherstellers, ausreichende Fugenbreite und -héhe. Der Untergrund muB absolut stabil und
setzungsfrei sein und gemal den allgemeinen Bauvorschriften sind in gewissen Abstdnden sowie zu anderen Bauteilen hin elastische Dehnungsfugen
vorzusehen. Unzureichende Bedingungen oder Fehler in der Anwendung kénnen im Nachhinein zu Problemen fiihren, beachten Sie daher die Angaben des
Fugenherstellers zum Einsatzbereich und dessen Verarbeitungshinweise.

Abriitteln

Nach dem Verfiillen der Fugen mit Sand oder Splitt wird die abgefegte und trockene Pflasterflache abgerittelt. Hierzu verwendet man einen
Flachenrittler mit PVC-Gleitvorrichtung, der die Oberflache der Steine schont. Fir Pflaster mit einer Steinstarke von 8 cm empfehlen wir die
Verwendung eines Ruttlers miteinem Gewichtvon min. 130 kg (18-20 kN) und bei Nutzflachen die ndchst gré3ere Variante.
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Verlegemuster
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Anf.-/Ensteine: Bedarf ca. 5 St/Ifdm Seitenlange

Wegebreiten mit Doppel-T-Verbundpflaster

Bedarf fiir 2 Reihen

S
-

Randsteine: Bedarf ca. 3,5 Stiick je Ifdm Seitenldgne

BAUSYSTEME

Beispiel Querverlegung Normalstein
Rastermal3 A: ca. 20 cm = 5,00 St/Ifdm je Reihe
Rastermal’ B: ca. 14 cm = 7,14 St/Ifdm (= Reihen/Reihenmal3)

Wir geben unsere Produkte in Rastermal3en an (d. h. inkl. der
vorzusehenden Fuge von 3-5 mm). Eine fugenlose Verlegung
(press aneinander oder sog.,Knirschverlegung”) ist nicht
sachgemal und zulassig. Sie kann zu dauerhaften Schaden am
Flachenbelag flihren (z. B. Risse/Kantenabplatzungen).

Die angeformten Abstandhalter geben nicht die Fugenbreite vor,
sie dienen lediglich als Steinschutz wahrend des Transports.

Wegebreiten mit . . .
Doppel-T-Verbundpflaster LU

0,30 m 2 St 28t
0,40 m 3 St 28t
0,50 m 48t 28t
0,60m 5St. 28t
0,70 m 6 St. 2 St
0.80m 78t 28t
090m 8 St. 2 St
1,00 m 9St. 28t
Randsteine pro Ifm.: 1,10m 10 St. 2St.
ca. 3,5 St. USW.

Unsere Bedarfsangaben verstehen sich zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexitat der Flache)

Tipps:
Bei Betonsteinen kann es gelegentlich zu leichten rohstoff- bzw. chargenbedingten Abweichungenin der Farbe oder Oberflachenoptik kommen.

Vermeiden Sie daher zeitlich versetzte Bestellungen oder spatere Nach- bzw. Zukaufe aus verschiedenen Produktionszeitraumen u.-chargen.

Bestehen Lieferungen aus mehreren Paletten, sollten die zu verlegenden Steine abwechselnd aus verschiedenen Paletten und Lagen entnommen werden.
Bei der Verlegung gilt: die richtige Mischung macht’s und nur so entsteht ein harmonisches und nattrliches Flachenbild. Auch bei einfarbigen Pflastern und

der Komination unterschiedlicher Steinformate kann es chargenbedingt zu leichten Farbtoleranzen kommen, die bei der gemischten Verlegung weniger in

Erscheinung treten und sich im Regelfallim Laufe der Zeit noch durch die Bewitterung angleichen.
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